
2022年11月份昆钢公司碳芯线反向竞价采购公告
一、竞价网址：www.obei.com.cn
二、竞价时间：2022年11月28日下午14：30开始
三、竞价参数
	序号
	产品名称
	规格

牌号
	数量

（吨）
	起始单价（元/吨）
	交货地点
	交货期

	包1
	碳芯线
	C97
	60
	7250（一票到厂含税价，增值税税率为13%）
	安宁基地合金仓库
	2022年11月29日-2022年12月12日

	备注
	付款结构：货币60%+6个月银行承兑汇票20%+6个月商业承兑汇票20%


四、质量标准：（执行YB/T 053）
	牌号
	化  学  成  分wt％
	线径（mm） 
	芯粉重量（g/m）

	
	C≥
	S≤
	水分≤
	
	

	C97
	97.00
	0.400
	0.50
	13.00（0～+0.50）
	≥135.00


五、竞价规则

1.竞卖方一旦参与报价，即视为接受并能满足本公告所有要求。
2.竞价梯度：10元/次；
3.本次反向竞价采购采用按物料行（明细）竞价加延时的方式,设置竞价开始时间、竞价时长、降价梯度等竞价要素，符合竞价要求的卖方在竞价开始时间之后进行报价操作，可多次报价; 
4.本次竞价的整体时间自动延时，即竞价截止时间前的3分钟内，只要有卖方出价则系统自动在原有竞价截止时间的基础上顺延3分钟，总的延时时间不超过9999分钟；
5.延时内无人再次报价，延时倒计时截止，系统以卖方最后一次成功确认的报价作为最终报价；竞价截止后，按照“时间优先，价格优先，最低价成交”规则系统自动确定成交供应商；

6.成交供应商若供应的合金属于新资源，需经买方取样检测确认质量符合标准方可签订合同。
六、其他事宜：

1.产品验收、质量考核和结算支付规则详见附件，如有疑问，请咨询：昆钢公司采购中心，联系人：王文毅，联系电话：13577736779。
2.本次竞价需缴纳20万元竞价保证金，如不缴纳保证金将不能参与竞价。竞价结束后，成交供应商缴纳的竞价保证金，成交后自动转为履约保证金；若成交供应商不按时签订合同或未履行合同，保证金不予退还。未成交的供应商次月提交申请，办理退款手续。

3.保证金收款帐户:武钢集团昆明钢铁股份有限公司
开户银行：工行昆明昆钢支行        帐号：2502015009201003652
4.昆钢公司采购中心负责管理竞价过程，并有相关事宜的解释权。
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5.竞价监督举报电话：0871-68602848 
七、免责条款

1.鉴于相关平台机构不能控制电讯信号的中断和连接以及互联网的畅通，也不能保证参与竞价方自身网络设备及电讯设备的稳定性，由此对竞价结果的影响及对竞卖方造成的损失由竞卖方自行承担。

2.竞价过程中，如发现系统异常，竞价方须在竞价结束前及时通过电话、微信、截图、拍照等方式提报，并保留相关信息记录以备查。如未及时反映，以竞价平台自动生成的结果为准。

3.由于地震、水灾、火灾、暴动、罢工、战争、政府管制、国际或国内的禁止或限制以及技术故障、电子故障等不可抗力因素导致的交易中断、延误等风险，昆钢公司及相关平台机构不承担责任。
附件：合金类标准执行通用规定、钒氮相关要求和结算支付规则

八、2022年11月23日经昆钢公司采购价格管理委员会审议通过，同意执行。
昆明钢铁控股有限公司采购中心                  

2022年11月24日

合金类标准执行通用规定             
1  适用范围

本通用规定适用于炼钢用合金。
2  交货、组批及验收相关约定

2.1  合金的交货验收以买方的进厂检验试验结果为准。
2.2  合金按批的规定执行检验和验收，每批由同一供方、同一品种、同一天内、同一发货地点、同一运输方式交货进厂的合金组成。买方提出质量异议的车次单独组批。
2.3  卖方应至少提前一天将计划进厂交货的数量、车次、自检结果等信息以一定方式通知买方。不提前通报自检结果的，买方有权拒收卖方当天进厂送检的合金。
2.4  卖方自检的合金质量检验结果与交货检验结果的偏差，是买方评价卖方所供合金质量稳定性的主要依据。买方有权据此对卖方提出整改要求，卖方有责任按照买方要求整改工艺技术和管理方面的欠缺。
2.4  除锰铁、硅铁、锰硅合金外的其它部分合金，若吨袋内无小袋包装，其粒度检测应从不同的大袋中分别取不少于5kg试样，按小粒度要求孔径的筛子反复筛至没有物料下落为止，收集、称量并记录全部筛下物的重量（G1），筛上物(S1)单独收集；然后，筛上物（S1）再用大粒度要求孔径的筛子反复筛至没有物料下落为止，收集、称量并记录全部筛上物(S2)的重量（G2）。超出粒度范围的比例=（G1+G2）/G×100%。
2.5  合金交货检验的取样方法、制样方法、试验方法以及数据修约规则、检验试验管理办法等按买方现行标准执行。卖方需要时，买方可提供现行有效的相关标准给卖方备案。
3  协调机制

3.1  卖方对买方合金进厂检验结果有异议时，自买方发出进厂检验结果48小时内，由卖方向买方提出仲裁，双方协商处理。
3.2  合金质量异议仲裁只对保留样进行化学成分超过让步线的异议项进行仲裁，粒度以进厂检验结果为最终判定依据。
3.3  卖方提出仲裁的，采用保留样仲裁；卖方有权全程见证试验，仲裁只针对异议质量指标项。
3.4  仲裁结果作为异议批次合金的最终检验结果。
3.5  卖方可提出双方检验技术交流，对取样、制样和试验的全过程操作比对，增进检验试验结果的互信度。
4  费用约定

仲裁所产生的检验试验费用由卖方承担。
附件2：碳芯线相关要求
1  适用范围

本文件适用于炼钢用外购碳芯线。
2  技术要求与扣款

2.1  碳芯线的主要技术指标应符合表1的硅定。
表 1

	牌号
	化  学  成  分wt％
	线径（mm） 
	芯粉重量（g/m）

	
	指标
	C≥
	S≤
	水分≤
	
	

	C97
	合格
	97.00
	0.400
	0.50
	13.00（0～+0.50）
	≥135.00

	
	让步
	96.00
	0.500
	0.60
	
	≥130.00


2.2  碳芯线应采用按卷捆扎、整卷薄膜包装的方式包装。每卷单重约1吨，产品包装均应标识产品名称、生产厂家、数量、牌号、生产日期、生产批号等信息。
2.3  碳芯线应包覆牢固，不开缝、不漏粉，表面无油污，无锈蚀，芯粉保持干燥，要求防潮、防雨淋。
2.4  扣款
2.4.1  在让步接收范围内：C低于合格指标下限值0.01个百分点降价0.02%；S每超出合格指标上限值0.001个百分点降价0.02%；水分每超出合格指标上限值0.01个百分点降价0.02%；芯粉重量每低于合格指标下限值0.01g/m，降价0.005%。
2.4.2  超出让步接收范围的，作退货处理，若因特殊原因不能退货的，按让步接收扣款的3倍扣款。
3  检验方法

4.1  每20吨碳芯线为一组批，每批任取一盘，在任一部位取试样2m～3m,进行线径、芯粉重量、化学成分的检测。
4.2 碳芯线的粉重检验按如下方法：
取样时应避免碳芯线中粉料散落，对取样过程中试样散落的粉料也应按规定执行收集并和后期取出的碳芯粉一起计重（G1、G2、…）；同时逐根测量碳芯线长度（L1、L2、…），计算粉重（G1+G2+…）/（L1+L2+…）。

4.3碳含量、水分的测定方法按GB/T 2001的规定执行。

4.4硫分的测定方法按Q/KGS46.1的规定执行。
附件3：结算及付款
（一）结算批量由双方在每期补充协议中约定。结算数量以吨为单位，按四舍五入保留小数点后三位结算；质量指标按四舍五入保留小数点后三位；价格和金额按四舍五入保留到分。

（二）供应量偏差范围和处理规则（本款所述供货数量均以过磅量为准）

1.除非补充协议另有约定，实际供货量与约定供货量偏差±5%（含5%）以内均视为完成交货。

2.超出允许偏差范围的处理：实际供货量未达到约定供货量且超出允许负偏差，超出允许负偏差外的部分，按100元/吨从结算应支付的款项中扣除；实际供货量超出约定供货量且超出允许正偏差量的部分，按照“遇涨不涨，遇跌跟跌”的原则，供货价格按照买方同一生产基地同品种资源本批次和下一批次中的最低合同价确定；若该生产基地没有对应的下批次品种资源，在本批次补充协议约定价格基础上扣减昆钢其它生产基地同品种资源的价格最大跌幅确定供货价格；如该品种无后续供应批次，供货价格按照补充协议约定价格扣款50元/吨进行结算。因买方原因出现实际供货量超出允许偏差范围，不执行本条款。

（三）当月内具备完整结算条件的，买卖双方及时办理结算；若当月内不具备完整结算条件的，每月末倒数第3天，对当月已供货物干基量的80%按照供货价格进行预结算，具备完整结算条件后正式结算；卖方根据双方书面确认的结算结果向买方开具税率13%（如遇国家税率调整随之调整）的全额增值税专用发票。

（四）货款支付

1.先货后款。货到验收、结算完毕且卖方根据双方确认的结算金额向买方开具符合税法规定的税收发票，买方收到发票后次月支付货款。

2.支付方式：买方可通过货币、银行承兑汇票、商业承兑汇票、通宝等方式支付，卖方知晓并同意按买方有关结算支付政策执行。具体付款方式由双方在每期补充协议中约定。
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